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1 OBJETIVO

1.1 Esta recomendagédo prescreve o método de ensaio para determinacdo da resisténcia
a tracdo e do tempo de vida de banca (vida util) de areia aglomerada com resina
caixa fria (cold box) para fundicéo.

2_ DOCUMENTOS A CONSULTAR

2.1 CEMP E-10 - Corpos de prova — Formas e tipos de ensaios - Padronizacao;

2.2 CEMP E-11 — Camara umida — Dimensdes - Padronizacao;

2.3 CEMP 217 - Materiais para fundicho — Amostragem de areias aglomeradas
guimicamente para 0S processos caixa quente, caixa fria, cura a frio e cura com CO,
— Procedimento;

24 CEMP 218 — Materiais para fundicdo — Preparacdo da mistura padrdo de areias
aglomeradas quimicamente utilizando a batedeira planetéria — Procedimento.

3 PRINCIPIOS DOS METODOS

3.1_ A determinagdo da resisténcia a tragdo consiste na aplicagdo de uma carga continua
e progressiva ao longo do eixo axial de um corpo de prova estrangulado, até sua
ruptura.

3.2_ A determinacdo do tempo de vida de banca de uma amostra de areia aglomerada
com resina para o processo caixa fria (cold box) corresponde ao decréscimo da
resisténcia, até atingir uma resisténcia minima pré-estabelecida.

4 DEFINICOES

4.1 Resisténcia a tracdo: maxima tensao de tracdo que um corpo de prova padronizado

€ capaz de suportar até ruptura, apos ter sido confeccionado em condi¢des
padronizadas.
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4.1

5.1

Vida de banca de areia aglomerada com resina para o0 processo caixa fria (cold box):
periodo de tempo, ap0s a preparacdo da mistura, em que uma areia aglomerada
com resina para o processo caixa fria permanece com caracteristicas satisfatérias de
fluidez e trabalhabilidade para confeccédo de moldes e machos soprados.

APARELHAGEM

Sopradora para processo caixa fria (cold box) com o sistema de gasagem/lavagem
podendo estar na prépria sopradora ou em um painel separado (figura 1);

LEGENDA

(1) - Painel de comando
(2) - Reservatorio de areia
(3) - Caixa de machos

5.2

Nota:

53

Figura 1 — Foto ilustrativa de uma sopradora caixa fria com sistema de gasagem.

Caixa de macho N° 2, estrangulado, com cavidade para confeccionar com a mistura
padrao os corpos de prova conforme CEMP E-10, adaptada a sopradora (item 3 da
figura 1);

A caixa de macho para a confeccado dos corpos de prova podera confeccionar os
corpos de prova N° 2 A ou N° 2 B conforme 0 modelo da maquina de ensaio.

Crondbmetro;
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5.4 Céamara umida sugerida conforme padronizacédo da recomendac¢do CEMP E-11;

5.5 MAaquina universal de ensaios com 0 acessorio para 0 ensaio de resisténcia a tracao

(figura 2).

Figura 2 — Foto ilustrativa de uma maquina universal de ensaios montada com o acessdrio de resisténcia

atracao.

6,1 Imediatamente apds o término de preparacdo da mistura padrdo (conforme CEMP
218) ou a coleta de amostra da areia na producédo (conforme CEMP 217), separar

6 EXECUCAO DOS ENSAIOS

uma quantidade suficiente para a confec¢éo de todos os corpos de prova;

6.2_ Regular a sopradora de macho para as seguintes condi¢coes:

6.2.1 Temperatura da caixa de macho
6.2.2_ Presséo de sopro

6.2.3_ Tempo de sopro

6.2.4_ Tempo de gasagem = 3 segundos;

Nota: Algumas sopradoras ndo possuem temporizador de gasagem, pois o catalisador é

transportado pela lavagem.

> 5,5+ 0,2 bar (80 + 2 PSI);

= 1 a 2 segundos;;

= 25 + 2 °C e umidade relativa 45 — 55 %;
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6.2.5_ Tempo de lavagem => 20 segundos;
Nota: Recomenda-se que o ar da lavagem seja regulado com uma temperatura entre 20 e

6.2.6_

Nota:

6.2.7_

6,3

6.3.1_

6.3.2_

6.3.3_

6.4_

6.4.1_

6.4.2

6.4.3_

6.4.4

6.4.5_

6.5_

6.5.1_

30 °C para facilitar a fluidez do catalisador ao atravessar o corpo de prova soprado.
Presséo de lavagem e gasagem = 2,0+ 0,2 bar (30 * 2 psi);

Alguns modelos de sopradoras podem utilizar pressdes de lavagem / gasagem de
até 80 PSI.

Dosagem conforme o catalisador utilizado:

- Volume utilizando TEA = 0,15 a 0,20 % sobre o peso do corpo de
prova;
- Volume utilizando DMPA => 0,60 a 1,20 ml por Kg de areia.

Confecc¢éo dos corpos de prova:

Encher o cabecote da sopradora com a mistura da areia preparada ou a cavidade
manualmente

Soprar o corpo de prova, gasar e lavar;
Extrair o(s) corpo(s) de prova da caixa da sopradora.
Execucao do ensaio de resisténcia a tracao:

Os corpos de prova devem ser armazenados em bancada de laboratério exceto 3
que devem ser colocados em camara Umida;

Ensaiar 3 corpos de prova imediatamente apds confeccdo (até 30 segundos)
adaptando o corpo de prova na maquina de resisténcia e aplicando a carga;

Anotar o valor registrado na escala da maquina apds o rompimento do corpo de
prova;

Repetir os procedimentos descritos apés 2, 4 e 24 horas apds confecgdo dos corpos
de prova;

Para o teste de resisténcia a tracdo em camara Umida, colocar 3 corpos de prova no
dispositivo descrito no Anexo A e manter por 24 horas. Romper apés este tempo;

Execucdo do ensaio para determinacdo do tempo de vida de banca através da
analise da resisténcia a tracéo:

Armazenar a mistura da areia aglomerada em um saco plastico;
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6.5.2_ Confeccionar no minimo 3 corpos de prova apdés 30, 60, 90 e 120 minutos da

6.5.3

7_

7.1

7.1.1_

7.1.2_

7.2

721

Nota:

722

preparacdo da mistura;.

Romper os corpos de prova utilizando a mesma instrugéo para resisténcia a tracao.

RESULTADOS
Ensaios de resisténcia a tracao:
Os ensaios para este ensaio serao:

- Resisténcia imediata;

- Resisténcia ap6s 2 horas dos corpos de prova soprados;

- Resisténcia apds 4 horas dos corpos de prova soprados;

- Resisténcia ap6s 24 horas dos corpos de prova soprados;

- Resisténcia apés 24 horas dos corpos de prova soprados e guardados em camara
Uumida;

- Resisténcia imediata apds 30 minutos da preparacao da mistura;

- Resisténcia imediata apds 60 minutos da preparacédo da mistura;

- Resisténcia imediata apds 90 minutos da preparacao da mistura;

- Resisténcia imediata apds 120 minutos da preparagédo da mistura;

Os resultados é expresso em N/cm? com precisdo de 0,1 N/cm? e corresponde &
média aritmética dos valores obtidos de no minimo 3 corpos de prova.

Ensaio do tempo de banca pela analise da resisténcia a tracao:

Lancar num grafico os valores de resisténcia obtidos em funcdo do tempo de espera
para a confec¢cdo dos corpos de prova;

Para cada tempo deve-se calcular a média aritmética dos resultados de resisténcia a
tracdo dos corpos de prova.

O resultado deste ensaio € dado em minutos e é obtido quando a resisténcia atingir
80% do valor da resisténcia inicial.

HISTORICO DAS REVISOES

REVISAO ITENS REVISADOS JUSTIFICATIVA

Ago/2021 Todos Diferencas entre a mistura padréo e a coleta da mistura da producao.




