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1_ OBJETIVO 
 
1.1_ Esta recomendação prescreve o método de ensaio para determinação do teor de 

Sílica (SiO2) em  Silicato de Sódio para fundição. 
 
 

2_ DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 
2.1_ CEMP 152 – Materiais para fundição – Amostragem de material na forma líquida ou 

lama – Procedimento. 

 

 

3_ PRINCÍPIO DO MÉTODO 
 
3.1_ Titulação com hidróxido de sódio (NaOH) para neutralizar excesso de ácido clorídrico 

(HCl) adicionado, em presença de um indicador. 
 
 

4_ DEFINIÇÃO 
 
4.1_ Sílica (SiO2) no silicato de sódio para fundição: substância química de fórmula SiO2  

presente no silicato de sódio para fundição. 
 
 

5_ APARELHAGEM / REAGENTES 
 
5.1_ Balança analítica; 
 
5.2_ Erlenmeyer de 200 ml; 
 
5.3_ Bureta de 50 ml; 
 
5.4_ Proveta de 100 ml; 
 
5.5_ Solução de ácido clorídrico (HCl) 1 N preparada ou padrão pronto; 
 
5.5.1_ Preparo e fatoração da solução de ácido clorídrico (HCl) 1 N: 
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 a_ Diluir 85 ml de ácido clorídrico (HCl) P.A. 37 %, d = 1,19 em um balão volumétrico de 
1000 ml e completar com água deionizada até a marca; 

 
 b_ Para fatorar, secar cerca de 2 gramas de carbonato de sódio (Na2CO3) P.A. em 

estufa a 250 °C durante 2 horas; 
 

 c_ Após resfriamento em dessecador, pesar em béquer de 250 ml forma alta, 1,3   
0,001 g de carbonato de sódio (Na2CO3); 

 
 d_ Adicionar 150 ml de água deionizada  e agitar com auxílio de agitador magnético 

para dissolver o carbonato de sódio (Na2CO3); 
 
 e_ Titular esta solução de carbonato de sódio (Na2CO3) com o ácido clorídrico (HCl) a 

ser fatorado  até pH 4,3 usando vermelho de metila, para tanto utilizar pHmetro e 
eletrodo de vidro combinado, executando a titulação no mínimo 3 vezes; 

 
 f_ Calcular o fator através da fórmula: 
 

F = 
mc 

v. 0,053 

 
Onde: 

 
F = Fator do ácido clorídrico (HC1) 1 N; 
mc = Massa de carbonato de sódio (Na2CO3) pesada, em g; 
V = Volume de ácido clorídrico (HC1) gasto na titulação, em ml; 
0,053 = Constante. 

 
5.6_ Solução de fluoreto de sódio a 4 %: 
 
5.6.1_ Preparo da solução de fluoreto de sódio a 4 %: 
 

 a_ Pesar 40  0,1 g de fluoreto de sódio P.A.; 
 
 b_ Dissolver em 1000 ml de água deionizada, utilizando um agitador magnético para 

facilitar a dissolução; 
 
 c_ Filtrar se necessário. 
 
5.7_ Solução de hidróxido de sódio (NaOH) 1 N preparada ou padrão pronto. 
 
5.7.1_ Preparo e fatoração da solução de hidróxido de sódio (NaOH) 1 N: 
 

 a_ Dissolver 40   0,1 gramas de hidróxido de sódio (NaOH) em lentilhas e diluir para 
1000 ml com água deionizada em balão volumétrico; 

 
 b_ Para fatorar, secar cerca de 5 gramas de biftalato de potássio P.A. em estufa a 120o 

C durante 2 horas; 
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 c_ Após resfriamento em dessecador, pesar em béquer de 250 ml forma alta, 4,0  
0,001 g de biftalato de potássio; 

 
 d_ Adicionar 150 ml de água deionizada e agitar com auxílio de agitador magnético para 

dissolver o biftalato de potássio; 
 
 e_ Titular esta solução de biftalato de potássio com o hidróxido de sódio (NaOH) a ser 

fatorado  até pH 4,3 usando fenolftaleína como indicador, executando a titulação no 
mínimo 3 vezes. 

 
 f_ Calcular o fator através da fórmula: 
 

F = 
m 

v. 0,204228 

 
Onde: 

 
F  = Fator do hidróxido de sódio (NaOH) 1 N; 
m  = Massa de biftalato de potássio pesada, em g;   
V  = Volume de hidróxido de sódio (NaOH) gasto na titulação, em ml; 
0,204228 = Constante. 

 
 

6_ EXECUÇÃO DO ENSAIO 
 
6.1_ Na solução usada para determinação do óxido de sódio (Na2O), adicionar 60 ml de 

fluoreto de sódio a 4 %; 
 
6.2_ Adicionar 30 ml de ácido clorídrico (HCl) 1 N; 
 
6.3_ Titular com hidróxido de sódio (NaOH) 1 N até viragem da cor violeta para verde 

claro; 
 
6.4_ Anotar o volume gasto de hidróxido de sódio (NaOH) 1 N. 
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7_ RESULTADOS 
 
7.1_ O resultado é expresso em porcentagem, com precisão de 0,01 e é obtido através  

da  seguinte  fórmula: 
 
 

% SiO2 =   
1,5 . [ HCl - (V . N ) ] 

P.A. 

 
Onde:  

 
% SiO2  = Teor de sílica, em % 
1,5  = Fator de miliequivalência da sílica; 
HCl  = Volume adicionado de ácido clorídrico (HCl), 30 ml; 
V  = Volume gasto de hidróxido de sódio (NaOH) l N, em ml; 
N  = Normalidade da solução de hidróxido de sódio (NaOH); 
P.A.  = Peso da amostra, em g. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HISTÓRICO DAS REVISÕES 

REVISÃO ITENS REVISADOS JUSTIFICATIVA 

Set/2021 2 
 

Inclusão de documentos a consultar; 
Inclusão de modo de coleta de amostra. 

 


